Bona Create

Tuotekortti

Pintalakat

Bona Create on 0ljypohjainen petsi, joka antaa puulle kauniin ja tasaisen vérin. Bona
Create on helppo levittéda ilman riskia vérieroista pitkan avoimen ajan johdosta. Tuote
on hyvin riittoisa ja siséltéa alle 10 prosenttia liuotinaineita. Tuote on suunniteltu
kaytettavaksi Bonan vesipohjaisten lakkojen tai Bona Oil 45:n kanssa.

« Tasainen vari, ei kerrostumia

« Pitk& avoin aika helpottaa tyoskentelya

« Hyva riittoisuus, jopa 30-40 m?/|

« Voidaan pinnoittaa 6ljylla tai lakalla

* Modernit , kesken&an sekoitettavissa olevat varit
» Matala liuotinainepitoisuus, ei sisalla kobolttia

Tekniset tiedot

Tyyppi: 1-komponenttinen 6ljypohjainen petsi

Kiintoainepitoisuus:  N. 90%

VOC:

Kuivumisaika:

Max 100 g/litra

Voidaan lakata Prime Intense —pohjalakalla min. 24 ja max. 72
tunnin kuluttua*

Tyovalineet: Ruostumaton teraslasta, lautashiomakone

Puhdistus: Puhdista tyovalineet lakkabensiinilla heti kayton jalkeen, kuivunut
tuote asetonilla

Levitysmaara: 30-40 m¥/litra, riippuen levitystavasta

Turvallisuus Ei luokitusta

Paloriski: Kylla. Ks. kayttéturvatiedote

Syttymispiste: 78°C

Varastointi: Ei saa jaatya, kuljetus- ja varastointilampdétila +5°C...+25°C

Kayttoika: 2 vuotta tuotantopaivamaarasta avaamattomassa
alkuperaispakkauksessa

Pakkauskoko: 6 x 1 litra (80 laatikkoa/lava)

Jatteet: Jatteet tulee havittd& voimassa olevien sdaddsten mukaisesti.

Ala kaada viemariin. Tyhjat, kuivat pakkaukset voidaan
kierrattaa.

*normaaleissa olosuhteissa, 20 T/60% R.H.

Esityot

Kasiteltavan pinnan tulee olla tasainen (tuotetta ei voida kayttaa harjatuilla pinnoilla tai
viistetyilla reunoilla), hyvin hiottu, kuiva ja puhdas hiontapdlysta, dljystd, vahasta tai
muusta liasta. Viimeiset hionnat tulee tehda nauhahiomakoneella karkeudella P120 ja
hiomaverkolla karkeudella P120. Huom! Suosittelemme kittaamaan kaikki saumat ja
raot Bona Mix&Fill Plus —kitilla ns. yldsvuodon estéamiseksi.

Huomioitavaa! Bona Create toimii useimmilla puulajeilla, mutta erittéin rasvaiset ja
hartsipitoiset puulajit kuten Ipé, Wenge, Kambala tms. saattavat huonontaa tartuntaa.
Tee epavarmoissa tapauksissa aina tartuntatesti kayttden petsia ja lakkaa. Hionta ja
puun ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen variin. Tulosta voidaan arvioida vasta
viimeisen lakkakerroksen jalkeen. Vérierot ja jaljet tms. ovat kayttéjan vastuulla! Tee
aina tartuntatesti kayttaen koko jarjestelmaa.
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